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 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastikler - Test numunelerinin boyutları 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010978 

 Enjeksiyonla kalıplanmış numunenin genişliği ve 
kalınlığı (tip 1A), örneğin kumpas ile 

 
Nisan 2024 

Plastik malzeme - mekanik özellikler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

  Çekme testi:  

2010988 ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

- Elastisite Modülü 
- Çekme mukavemeti/Verimde Gerilme Nisan 2024 

  -Erdoğan. Çekme mukavemeti / Elong'da. 
Verimde 

 

2010886 
 
ASTM D638 Çekme testi (modül, mukavemet, uzama) Nisan 2024 

2010765 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

+80°C'de çekme testi Nisan 2024 

2010766 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

-30°C'de çekme testi Nisan 2024 

2010881 
 
ISO 899-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme sürünme testi Nisan 2024 

2010004 
 
ISO 16770 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Tam çentik sürünme testi [FNCT] Nisan 2024 

2010116 
 
VDA 287 Serisi Servo-hidrolik test cihazı kullanarak 

Yüksek Hızlı Çekme Testi Nisan 2024 

  Eğilme testi:  
  - Eğilme Modülü  

2010989 ISO 178 Kalite 
Yönetim Sistemi 

- Konvansiyonel sapmada eğilme gerilimi Nisan 2024 

  - Eğilme Dayanımı  

  - Eğilme mukavemetinde uzama  

2010888 
 
ASTM D790 Eğilme testi (modül, mukavemet, uzama) Nisan 2024 

2010756 
 
ISO 604 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Basma testi (mukavemet, uzama) Nisan 2024 

2010773 
 
ISO 179-1/1eU Charpy çentiksiz darbe özellikleri +23 °C Nisan 2024 

2010782 
 
ISO 179-1/1eA Charpy çentikli darbe özellikleri +23 °C Nisan 2024 

2010824 
 
ISO 179-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Charpy darbe özellikleri -30 °C Nisan 2024 

2010774 
 
ISO 180 Sertifikası Izod darbe özellikleri +23 °C Nisan 2024 

2010006 
 
ASTM D256 Izod darbe özellikleri +23 °C Nisan 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik malzeme - mekanik özellikler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010884 
 
DIN 53435 Dynstat test numuneleri üzerinde darbe testi Nisan 2024 

2010885 
 
DIN 53435 Dynstat test numuneleri üzerinde eğilme testi Nisan 2024 

2010977 
 
ISO 8256 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme-darbe testi (tip 1, met. A) Nisan 2024 

2010882 
 
ISO 6603-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aletli delinme darbe testi Nisan 2024 

2010883 
 
ASTM D3763 Aletli delinme darbe testi Nisan 2024 

2010757 
 
ISO 6721-5 Kalite 
Yönetim Sistemi 

DMA - Sıcaklık süpürme ve Tg Nisan 2024 

Numune enjeksiyon kalıplama 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010785 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Numune enjeksiyon kalıplama (tip 1A) ve 
çekme testi Nisan 2024 

2010786 
 
ISO 178 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Numune enjeksiyon kalıplama (tip 1A) ve 
eğilme testi Nisan 2024 

2010787 
 
ISO 179-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Numune enjeksiyon kalıplama (tip 1A) ve 
Charpy darbe testi Nisan 2024 

Numunenin kesilmesi 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010813 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Numunenin kesilmesi (tip 1B) ve çekme testi Nisan 2024 

2010814 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Numunenin kesilmesi (tip 5A) ve çekme testi Nisan 2024 

Plastik malzeme - poliamid 6 ve 6.6 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010815 
 
ISO 527-1/-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi Nisan 2024 

2010816 
 
ISO 178 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Eğilme testi Nisan 2024 

2010817 
 
ISO 179-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Charpy eğilme darbe testi Nisan 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastikler - yoğunluk | Sertlik | Kül İçeriği 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010769 
 

ISO 1183-1 ve 
ASTM D 792 

Yoğunluk I Nisan 2024 

2010984 Yoğunluk II Ekim 2024 

2010741 ISO 1172 ve 
ISO 3451-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kül içeriği Nisan 2024 

2010651 
 
ASTM G5630 Kül içeriği [YENİ!] Nisan 2024 

2010742 
 
ISO 868 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sertlik Shore D Nisan 2024 

2010811 
 
ISO 2039-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bilye girinti sertliği Nisan 2024 

 
Plastikler - reolojik özellikler 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010825 
 
ISO 1133-1/-2 
Kalite Yönetim 
Sistemi 
ve 
ASTM D1238 

Eriyik akışı/hacim hızı (MFR/MVR) I Mart 2024 

2010008 Eriyik akışı/hacim hızı (MFR/MVR) II Ekim 2024 

2010861 
 
ISO 1133 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Eriyik akışı/hacim hızı MFR/MVR 
(yüksek sıcaklık > 300°C) Mart 2024 

2010213 
 
ISO 1133-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Neme duyarlı malzemelerin eriyik akış/hacim hızı 
(MFR/MVR) Mart 2024 

2010795 
 
ISO 307 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Viskozite numarası (sülfürik asit) Mart 2024 

2010857 
 
ISO 307 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Viskozite numarası (m-kresol) Mart 2024 

2010858 
 
ISO 307 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Viskozite numarası (formik asit) Mart 2024 

2010859 
 
ISO 1628-5 Kalite 
Yönetim Sistemi 

PBT'nin viskozite sayısı Mart 2024 

2010788 
 
ISO 11443 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Plastiklerin akışkanlığı - kılcal reometreler Mart 2024 

2010789 
 
ISO 6721-10 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Karmaşık kesme viskozitesi (paralel plaka) Mart 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik malzeme - termal özellikler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010743 
 
ISO 11357-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 
ve 
ASTM D3418 

DSC-Analizi: Erime noktası ve -entalpi I Mart 2024 

2010985 DSC-Analizi: Erime noktası ve -entalpi II Ekim 2024 

2010854 ISO 11357-2 
ASTM 
D3418 

DSC-Analizi: Camsı geçiş sıcaklığı Mart 2024 

2010855 ISO 11357-6 
ASTM 
D3895 

DSC-Analizi: Oksidasyon İndüksiyon süresi (OIT) Mart 2024 

2010297 
 
ISO 11357-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

DSC-Analizi: özgül ısı kapasitesi Mart 2024 

2010745 
 
ISO 11358 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Termogravimetri (TGA) - dolgu içeriği Mart 2024 

2010653 
 
ASTM E1131 Termogravimetri (TGA) - dolgu içeriği [YENİ!] Mart 2024 

2010303 
 
ISO 6964 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Karbon siyahı içeriği - yöntem A, B1, B2, C Mart 2024 

2010758 
 
ISO 11359 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Doğrusal termal genleşme katsayısı Nisan 2024 

2010775 
 
ISO 306 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Vicat yumuşama sıcaklığı (VST) Nisan 2024 

2010911 
 
ASTM D1525 Vicat yumuşama sıcaklığı (VST) Nisan 2024 

2010790 
 
ISO 75 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yük altında sapma sıcaklığı Nisan 2024 

2010791 
 
ASTM D648 Eğilme yükü altında sapma sıcaklığı Nisan 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastikler - yanma davranışı / Elektrik 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010819 FMVSS 302 Serisi 
DIN 75200 
Sertifikası 

Yanma hızı Mart 2024 

2010862 UL 94 HB 
EN 60695-11-10 Yanma hızı Mart 2024 

2010863 UL 94 V 
EN 60695-11-10 Yanma hızı Mart 2024 

2010655 
 
1010 TL Yanma davranışı Ocak 2024 

2010659 
 
1011 TL Yanıcılık Mart 2024 

2010547 IEC 62631-3-2, 
VDE 0307-3-2 Yüzey direnci Mayıs 2024 

2010549 IEC 62631-3-1, 
VDE 0307-3-1 Hacim direnci Mayıs 2024 

2010864 
 
EN 60695-2-13 Kızaran tel ateşleme sıcaklığı (GWIT) Mart 2024 

2010979 
 
EN 60112 CTI – İzleme Mart 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik malzeme emisyonları 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010851 VDA 270 Serisi 
PV 3900 Serisi Koku testi Mart 2024 

2010555 
 
GMW 3205 Serisi Koku testi [YENİ!] Mart 2024 

2010869 VDA 275 Serisi 
PV 3925 Serisi Formaldehit emisyonu Mart 2024 

2010843 VDA 277 Serisi 
PV 3341 Serisi Toplam karbon emisyonu Mart 2024 

2010870 
 
VDA 278 Serisi Termal desorpsiyon analizi Mart 2024 

2010797 
 
DIN 75201 
Sertifikası 

Sisleme/Yöntem A Mart 2024 

2010557 
 
GMW 3235 Serisi Sisleme/Yöntem A Mart 2024 

2010798 DIN 75201 
Sertifikası 
PV 3015 Serisi 

Sisleme/Yöntem B Mart 2024 

2010559 
 
GMW 3235 Serisi Sisleme/Yöntem B Mart 2024 

 
Plastik - Kızılötesi spektroskopi 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010818 
 
belirtilmemiş Kantitatif kızılötesi spektroskopisi (FTIR) 

ör. EVA'nın VA içeriği Mart 2024 

 
Tüketim malları kataloğumuzdan 
Aşağıdaki yeterlilik testlerini öneriyoruz: 

2010210 
 
belirtilmemiş Plastik granüllerin tanımlanması Mart 2024 

2010167 
 
belirtilmemiş PA tip tanımlama (ör. PA6, PA 11) Mart 2024 

 
Plastik - su içeriği | su emilimi 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010793 
 
ISO 15512 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su içeriği (Karl-Fischer) Nisan 2024 

2010865 
 
ISO 15512 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su içeriği (Aquatrac®) - CaH2 yöntemi Nisan 2024 

2010796 
 
ISO 62 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su emilimi Nisan 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik malzeme - yüzeyler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010722 
 
ISO 2813 Kalite 
Yönetim Sistemi 

20°, 60°, 85°'de parlak okuma Mart 2024 

2010649 
 
ASTM D523 20°, 60°, 85°'de parlak okuma [YENİ!] Mart 2024 

2010821 ISO 7724 
DIN 53236-
A 

Renk ölçümü (8°/d) - ΔE, ΔL, Δa, Δb Mart 2024 

2010771 
 
DIN 53236-B Renk ölçümü (45°/0) - ΔE, ΔL, Δa, Δb Mart 2024 

2010822 
 
PV 3952 Serisi Çizilme direnci Mart 2024 

 
2010823 

 
ISO 1518 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Erichsen-Sertlik kalemi 
(ISO 1518 tarzında, elle çalıştırılan cihazlar da 
kullanılabilir) 

 
Mart 2024 

2011049 
 
ISO 22557 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yaylı bir kalem kullanarak çizilme testi [YENİ!] Mart 2024 

2010871 
 
ISO 19403-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yüzey enerjisi (temas açısı) Mart 2024 

2010893 
 
ISO 9352 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aşındırıcı diskler ile aşınma (Taber) Mart 2024 

2010981 
 
PV 3987 Serisi Mikro çizilme direnci yüksek parlaklık Mayıs 2024 

2010699 
 
PV 3974 Serisi Yüzeylerin Mar Dayanımı Nisan 2024 

2010719 
 
PV 3991 Serisi Cilt aşınma testi Nisan 2024 

2010693 
 
PV 3966 Serisi Stres Beyazlatma Özellikleri (Top Düşürme 

Testi) 
Nisan 2024 

2010717 
 
PV 3989 Serisi Top Düşürme Testi Nisan 2024 

2011205 ISO 8296 
ASTM 
D2578 

Plastik film - 
Islatma gerilimi (kırmızı test mürekkebi) [YENİ!] Mayıs 2024 

2011206 ISO 8296 
ASTM 
D2578 

Plastik yüzey - 
Islatma gerilimi (yeşil test mürekkebi) [YENİ] Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik malzeme - Boya 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010972 
 
ISO 2409 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çapraz kesme testi Mayıs 2024 

2010539 
 
PV 3964 Serisi Krem direnci Mayıs 2024 

2010849 
 
DBL 5425 Serisi Çoklu taş darbe testi Mayıs 2024 

2010221 
 
ISO 20567-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çoklu taş darbe testi Mayıs 2024 

2011042 SAE J400 
(yöntem C) Talaş Direnci [YENİ!] Mayıs 2024 

2010845 
 
DBL 5425 Serisi Buhar jeti testi Mayıs 2024 

2010703 211 TL 
(DIN 16925-C) Basınçlı yıkama testi Mayıs 2024 

2011045 
 
IEC 60068-2-70 Sürtünmeden kaynaklanan aşınma [YENİ!] Mayıs 2024 

2010217 
 
PV 1200 Serisi Çevresel Döngü Testi (8 döngü) 

(örn. delaminasyon, görünüm değişikliği) Mayıs 2024 

2010541 ISO 2808 Kalite 
Yönetim Sistemi 
(6A-Ayet 1) 

Film kalınlığı - Taşlama ile kesit alma Mayıs 2024 

2010641 ISO 2808 
(6A-Ver.2) 

Film kalınlığı - Keserek kesit alma 
[YENİ!] Mayıs 2024 

2010543 
 
DBL 5425 (Kısım 
1.17) 

Yıkama çizilme direnci (Amtec-Kistler) Mayıs 2024 

2010545 
 
DBL 5425 (Kısım 
1.17) 

Silin çizilme direnci (Crockmeter) Mayıs 2024 

2010721 
 
PV 3.3.3 Şeffaf kaplamaların çizilme direnci Mayıs 2024 

Değerlendirme - Renk değişikliği / Lekelenme / Kabarma: 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010026 ISO 105 A02 
ISO 105 A03 Renk kartelalarının görsel değerlendirmesi (gri 

tonlama) 
Nisan 2024 

2010919 ISO 105 A04 
ISO 105 A05 

Renk kartelalarının enstrümantal 
değerlendirmesi 
[YENİ!] 

Nisan 2024 

2010701 
 
ISO 4628-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kabarma derecesi (miktar / boyut) 
Resimli standartları kullanan fotoğraflarda Nisan 2024 

2011046 
 
ISO 4628-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Paslanma derecesi [YENİ!] Nisan 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


 Yeterlilik testleri - Termoplastikler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastikler - Işık haslığı / Maruz kalma testleri 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010799 
 
ISO 105-B06 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işık haslığı [P] Nisan 2024 

2010667 
 
PV 1303 Serisi Xenon Ark Işığı Yaşlanması [P] Ocak 2024 

2010867 
 
ISO 4892-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işık haslığı - Xenon Ark ışığı (döngü 1) [P] Nisan 2024 

2010866 
 
ASTM G155 Işık haslığı - Xenon Ark ışığı (döngü 1) [P] Nisan 2024 

2010868 ISO 4892-3 
ASTM 
G154 

Laboratuvar ışığına maruz kalma - 
Floresan UV lambaları [P] Nisan 2024 

2010128 
 
PV 3929 Serisi Ayrışma (Kuru, Sıcak) - Kalahari testi [P] Nisan 2024 

2010130 
 
PV 3930 Serisi Ayrışma (Nemli, Sıcak) - Florida testi [P] Nisan 2024 

 
2010846 

DIN 75220 
D-IN1-T 
VDA 230-219 Serisi 

 
Güneş ışığı simülasyonu [P] 

 
Nisan 2024 

 

2010016 
 
ISO 4892-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işık haslığı - Xenon Ark ışığı (döngü 1) Nisan 2024 

[P] = test edilen numunelerin iadesi gereklidir 
 

Plastik malzeme - galvanik kaplama: 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010239 

 

ISO 1456 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kaplama kalınlığı (Cu / Ni / Cr) Mikroskobik 
yöntem (ISO 1463) ve Kulometrik yöntem 
(ISO 2177) mümkündür 

 
Mayıs 2024 

2010241 EN 16866 
ASTM 
B764 

Bireysel kaplama kalınlıkları (nikel), nikel 
katmanları arasındaki potansiyel farklar Mayıs 2024 

2010243 
 
DIN 53100 
Standardı 

Krom kaplamadaki mikro 
gözeneklerin / mikro çatlakların sayısı Mayıs 2024 

2010219 
 
DBL 1665 Serisi Korozyon testi CASS (48 saat) 

numunelerin değerlendirilmesi dahil Mayıs 2024 

2010661 
 
PV 1058 Serisi Mikro çatlak deseni Mayıs 2024 

2010663 
 
PV 1063 Serisi Mikro Gözenek Yoğunluğu Mayıs 2024 

2010665 
 
PV 1065 Serisi Nikelin Potansiyel Farklılıkları ve Katman 

Kalınlıkları Eylül 2024 

[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) 
bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


21 Yeterlilik testleri - 
 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Metaller - korozyon testi: 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 Referans numuneler ve boyalı plakalar 

 
2010820 

 
ISO 9227 noktası 
5.2.2 

Korozyon testi NSS: 
Referans numune 48H / boyalı plaka 480H (örn. 
delaminasyon, korozyon, kabarma) 

 
Nisan 2024 

 
2010018 

 
ISO 9227 Kalite 
Yönetim Sistemi 
Nokta 5.2.4 

Korozyon testi CASS: 
Referans numune 24 saat / boyalı plaka 240 
saat (örn. delaminasyon, korozyon, kabarma) 

 
Nisan 2024 

 Referans numune (kütle kaybı) 

2010561 ISO 9227 noktası 
5.2.3 Korozyon testi AASS Nisan 2024 

2010020 ASTM B117 Tuz Püskürtme testi Nisan 2024 

2010022 GMW 14872 Serisi Dış Döngüsel Korozyon Nisan 2024 
 Çelik yüzeyler 

2010921 
 
DBL 7381.20 Korozyon döngüsü testi (CCT 2 çelik) 

(örn. korozyon, çapraz kesim, çizilme 
testi) 

Mayıs 2024 

2011043 PV 1210 Serisi Korozyon Testi Mayıs 2024 

2011044 ISO 11997-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 
(Zyklus A) 

Korozyon testi - Döngüsel korozyon 
koşullarına direnç [YENİ!] Mayıs 2024 

2011047 
 
ISO 22479 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Varlığında doymuş atmosfer 
SO2 (Kesternich testi) [YENİ!] Mayıs 2024 

Metaller - Boya 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010024 
 
ISO 6270 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yoğuşma atmosferi (CH) Neme 
karşı direnç Mart 2024 

2010295 
 
ISO 2360 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kaplama kalınlığı 
Genliğe duyarlı girdap akımı yöntemi Mayıs 2024 

2010615 ISO 2178 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kaplama kalınlığı - Manyetik yöntem Mayıs 2024 

Metaller - X-ışını floresan analizi (XRF) 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010171 
 
belirtilmemiş Elementlerin XRF ile belirlenmesi, örneğin nikel, 

bakır, çinko, kurşun Temmuz-24 

2010371 
 
ISO 3497 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kaplama kalınlığı 
X-ışını spektrometrik yöntemi Mart 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


22 Yeterlilik testleri - 
 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Metaller - yüzeyler 
Bileşenlerin Teknik Temizliği 

 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
 
 

2011172 

 
 
 
 
VDA 19.1 
ISO 16232 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Temizlik analizi (gravimetrik 
değerlendirme) 
 
- Kalibrasyon standardı (alüminyum parçacıkları) 
- Analizden önce boş değer belirleme 
- Sıvı ekstraksiyonu (Sprey, Ultrasonik) 
- Filtrasyon ve gravimetrik analiz 

 
 
 

Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


23 Yeterlilik testleri - Kauçuk ve TPE 

 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Kauçuk ve TPE 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010727 ISO 2781 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kauçuğun yoğunluğu Mayıs 2024 

2010728 ISO 37 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi (numune tipi2/S2) Mayıs 2024 

2010729 ISO 37 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi (numune tipi3/S3A) Mayıs 2024 

2011033 VDI 2019 Fuarı 
Termoplastik elastomerlerin (TPE) üzerine 
yapışması 
yüzeyler [YENİ!] 

Mayıs 2024 

2010894 ASTM D412 Çekme testi Mayıs 2024 

2010897 ISO 34-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma mukavemeti - Pantolon test parçası Mayıs 2024 

2010761 ISO 34-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma mukavemeti - Açı test parçası 
(nick olmadan) Mayıs 2024 

2010760 ISO 34-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma mukavemeti - Açı test parçası 
(Nick ile birlikte) Mayıs 2024 

2010895 ISO 815 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sıkıştırma seti Mayıs 2024 

2010900 ISO 815-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Daha düşük sıcaklıkta ayarlanan sıkıştırma Mayıs 2024 

2010896 ISO 2285 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Gerginlik seti Mayıs 2024 

2010731 ISO 868 Kalite 
Yönetim Sistemi 
ISO 48-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sertlik Shore A Mayıs 2024 

2010898 ASTM D2240 Sertlik Shore A Mayıs 2024 

2010748 ISO 48-2 Kalite 
Standardı 

IRHD-Sertlik - yöntem M Mayıs 2024 

2010899 ISO 48-2 Kalite 
Standardı 

IRHD-Sertlik - yöntem N Mayıs 2024 

2010267 ISO 48-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sertlik Shore D Mayıs 2024 

2010762 ISO 4662 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Geri tepme esnekliği Mayıs 2024 

2010763 ISO 4649 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aşınma direnci Mayıs 2024 

2010746 ISO 11357-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kauçuğun cam geçişi Mayıs 2024 

2010875 ISO 1407 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kauçuğun solvent özütü Mayıs 2024 

2010764 ISO 289-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Mooney viskozitesi Mayıs 2024 

2010749 ISO 1817 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kütle artışı (sıvı B) Mayıs 2024 

2010750 ISO 11358 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Termogravimetri (TGA) - 
Siyah Karbon İçeriği Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


24 Yeterlilik testleri - Kauçuk ve TPE 

 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Kauçuk ve TPE 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010269 
 
ISO 1431-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Ozon çatlamasına karşı direnç Mayıs 2024 

2010508 
 
ISO 188 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Hızlandırılmış yaşlanma / ısı direnci Mayıs 2024 

2010671 PV 3305, 
PV 3316 Serisi Ozon Dayanımı - Kalıcı Deformasyon Eylül 2024 

2010673 
 
PV 3307 Serisi Plastik ve Elastik Deforme Olabilirlik Mayıs 2024 

2010675 
 
PV 3330 Serisi O-Ringler - Sıkıştırma Seti Mayıs 2024 

2010697 
 
PV 3973 Serisi O-Ringler - Çekme testi Mayıs 2024 

2010677 
 
PV 3366 Serisi Contalar - Akının aşınma özellikleri Mayıs 2024 

2010715 
 
PV 3988 (4.1) Contalar - Sürtünme Önleyici Kaplama - 

Kaplama kalınlığı 
Eylül 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


25 Yeterlilik testleri - Filmler | 
 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Plastik filmler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010777 ISO 527-1/-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme Testi Mart 2024 

2010970 ISO 7765-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Darbe dayanımı – serbest düşen dart Mart 2024 

2010878 ISO 6383-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma direnci - pantolon yırtılma yöntemi Mart 2024 

2010838 ISO 6383-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 
ASTM D1922 

Yırtılma direnci - Elmendorf yöntemi Mart 2024 

2010779 ISO 4593 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Film kalınlığı Mart 2024 

2010780 ISO 8295 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sürtünme katsayıları (statik/kinetik) Mart 2024 

2010879 ISO 11339 Kalite 
Yönetim Sistemi 

T-soyulma testi Mart 2024 

2010880 DIN 55529 
Standartlarına 
Uygun 

Sızdırmaz dikiş mukavemeti Mart 2024 

2010847 ISO 15106-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su buharı iletim hızı Mart 2024 

2010844 ISO 15105-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Gaz iletim hızı Mart 2024 

2010518 
 
ISO 15106-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su buharı iletim hızı (IR sensörü) 
[YENİ!] Mart 2024 

2010781 ISO 14782 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Saydamlık/Bulanıklık Mart 2024 

2010012 DIN 55543-5 Yapışma gücü Mart 2024 

2010312 belirtilmemiş Çok katmanlı filmlerin tanımlanması Mart 2024 

2010115 belirtilmemiş Tek tabakalı filmlerin tanımlanması Eylül 2024 

2011205 ISO 8296 
ASTM 
D2578 

Islatma gerilimi (kırmızı test mürekkebi) Mayıs 2024 

Plastik borular / boru malzemeleri (PE) 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010792 ISO 1167-1/-2 
Kalite Yönetim 
Sistemi 

İç basınca karşı direnç Mart 2024 

2010890 ISO 17454 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çok katmanlı boruların yapıştırılması Mart 2024 

2010891 ISO 9969 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Termoplastik borular - halka sertliği Mart 2024 

2010980 belirtilmemiş Plastik boruların duvar kalınlığı Mart 2024 

2010004 ISO 16770 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Tam çentik sürünme testi [FNCT] Nisan 2024 

2010118 ISO 18488 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Gerinim Sertleştirme Modülü Nisan 2024 

2010120 ISO 18489 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çatlak büyümesi - çatlak yuvarlak çubuk Nisan 2024 

2010529 ISO 10147 Kalite 
Yönetim Sistemi 

PE-X'in çapraz bağlanma derecesi Nisan 2024 
 
   



26 Yeterlilik testleri - Filmler | 
 

 

 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


27 Yeterlilik testleri - 
 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Köpükler (ISO/DBL/ASTM) 
 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010848 

 
ISO 845 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Görünür yoğunluk 

 
Nisan 2024 

 
2010829 

 
ISO 1798 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Çekme testi 

 
Nisan 2024 

 
2010034 

 
ISO 8067 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Yırtılma mukavemeti (yöntem B) 

 
Nisan 2024 

 
2010730 

 
ISO 1856 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Sıkıştırma seti 

 
Nisan 2024 

 
2010036 

 
ISO 3385 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Yorulma sabit yükte vurma 

 
Nisan 2024 

 
2010831 ISO 3386-1 Kalite 

Yönetim Sistemi 
DBL 5452 Serisi 

 
Sıkıştırma gerilimi değeri CV40 

 
Nisan 2024 

 
2010038 

 
ISO 2439 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Sertlik (girinti) 

 
Nisan 2024 

 
2010874 DBL 5307 FMVSS 

302 

 
Yanma hızı 

 
Nisan 2024 

 
2010040 ASTM D3574 

B1 Testi 

 
Girinti Kuvveti Sapma Testi 

 
Nisan 2024 

 
2010042 ASTM D3574 

Test C 

 
Sıkıştırma Kuvveti 

 
Nisan 2024 

 
2010044 ASTM D3574 

Test D 

 
Kompresyon Seti 

 
Nisan 2024 

 
2010046 ASTM D3574 

Test E 

 
Çekme Testi 

 
Nisan 2024 

 
2010048 

 
ASTM D3574 
F Testi 

 
Yırtılma Direnci 

 
Nisan 2024 

 
2010050 ASTM D3574 

Test I3 

 
Yorulma - Sabit Kuvvet Vurma 

 
Nisan 2024 

 
2010052 ASTM D3574 

J Ölçeği 

 
Buharlı Otoklav Yaşlandırma 

 
Nisan 2024 

 
2010054 ASTM D3574 

K Testi 

 
Kuru Isı Yaşlandırma 

 
Nisan 2024 

 
2010152 ASTM D3574 

Test L 

 
Islak Isı Yaşlandırma 

 
Nisan 2024 

 
2010412 ASTM D3574 

Test N 

 
Histerezis Kaybı 

 
Nisan 2024 

 
2010687 

 
PV 3937 Serisi 

 
Amin Emisyonları 

 
Nisan 2024 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


28 Yeterlilik testleri - Kağıt | Kurul 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Kağıt | Yönetim Kurulu [YENİ!] 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010058 EN 310 / 
DBL 5472 Serisi 

Board - Eğilme ve eğilme mukavemetinde 
modül Nisan 2024 

2011024 
 
ISO 2528 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sac malzemeler - Su buharı iletim hızı Ekim 2024 

2011025 
 
ISO 535 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt ve karton - Su emiciliği (Cobb) Ekim 2024 

2011026 
 
ISO 5636-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt ve karton - Hava geçirgenliği (Bendtsen) Ekim 2024 

2011027 
 
ISO 5636-5 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt ve karton - Hava geçirgenliği (Gurley) Ekim 2024 

2011028 
 
ISO 536 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt ve karton - Gramaj Ekim 2024 

2011029 
 
ISO 534 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt ve karton - Kalınlık, yoğunluk, özgül hacim Ekim 2024 

2011030 
 
ISO 12625-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Doku ürünleri - Kalınlık Ekim 2024 

2011031 
 
ISO 12625-8 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt mendil ürünleri - Su emme kapasitesi Ekim 2024 

2011032 
 
ISO 12625-6 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kağıt mendil ürünleri - Gramaj Ekim 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


29 Yeterlilik testleri - Kompozitler 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Kompozitler - Elyaf takviyeli plastikler 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010971 EN 59 
ASTM D2583 Barcol sertliği Mayıs 2024 

2010060 
 
EN 2564 Serisi Lif, reçine ve boşluk içerikleri Mayıs 2024 

2010726 
 
ISO 14125 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Eğilme özellikleri Mayıs 2024 

2010724 
 
ISO 14126 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Basınç özellikleri Mayıs 2024 

2010725 
 
ISO 14129 Kalite 
Yönetim Sistemi 

45° gerginlik testi yöntemi Mayıs 2024 

2010772 
 
ISO 14130 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Görünür katmanlar arası kayma mukavemeti Mayıs 2024 

2010723 
 
ISO 527-1/-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi (izotropi, anizotropi) Mayıs 2024 

2010768 
 
ISO 527-1/-5 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi (tek yönlü) Mayıs 2024 

2010522 
 
ASTM D5379 Kesme Özellikleri (V Çentikli Kiriş) [YENİ!] Mayıs 2024 

2011048 
 
ASTM D7078 Ray Kesme Yöntemi [YENİ!] Mayıs 2024 

2010524 
 
ISO 13003 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Döngüsel yükleme altında yorulma özellikleri 
koşullar [YENİ!] Mayıs 2024 

2010062 
 
ISO 2555 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Görünür viskozite Mayıs 2024 

2010068 
 
ISO 3219 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Viskozite rotasyonel viskozimetre Mayıs 2024 

CTP borular / yerinde kürlenmiş borular (CIPP) - 
Elyaf takviyeli plastikler 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010533 
 
ASTM D638 Çekme testi [YENİ!] Mayıs 2024 

2010535 
 
ASTM D790 Eğilme testi [YENİ!] Mayıs 2024 

2010537 ISO 11296-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 
Ek B 

Kısa süreli eğilme özellikleri [YENİ!] 
(ASTM F2019 ek X2) Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


30 Yeterlilik testleri - Geosentetikler 

 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Geosentetikler (geomembran) 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010901 

 
ISO 527-1/-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Çekme testi geosentetikleri 

 
Mart 2024 

 
2010902 

 
ASTM D6693 

 
PE/PP Geomembranların Çekme Özellikleri 

 
Mart 2024 

 
2010903 

 
ASTM D1004 

 
Yırtılma Direnci (Graves Yırtığı) 

 
Mart 2024 

 
2010904 

 
ISO 12236 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Statik Delinme Testi (CBR-Testi) 

 
Mart 2024 

 
2010912 

 
DIN EN 14576 

 
Gerilme Çatlak Direnci 

 
Mart 2024 

 
2010906 

 
ISO 9863-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Belirtilen basınçlarda kalınlık (20 kPa) 

 
Mart 2024 

 
2010909 

 
EN 1107-2 

 
Boyutsal kararlılık 

 
Mart 2024 

 
2010759 

 
ISO 11358 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Karbon siyahı içeriği (TGA) 

 
Mart 2024 

 
2010876 

 
ASTM D4218 

 
Karbon siyahı içeriği (kül fırını) 

 
Mart 2024 

 
2010877 

 
ASTM D5596 

 
Karbon Siyahının Dağılımı 

 
Mart 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


31 Yeterlilik testleri - Tekstil 
Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

 
Tekstil - Kumaş özellikleri - bölüm I 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010733 

 
EN 12127 
ISO 3801 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Birim alan başına kütle: 
Doğal veya sentetik elyaf 
malzemeler: her ikisi de 23/50 veya 
20/65 iklimlendirme mümkündür 

 
Mayıs 2024 

 
2010983 

 
serbestçe 
seçilebilir 

Kumaş yapımı - dokuma ve örme kumaş: iplik 
sayısı / galler / kurs 

 
Mayıs 2024 

2010732 
 
ISO 9073-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Dokunmamış kumaşların kalınlığı Mayıs 2024 

2010070 
 
ISO 9073-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılmaya karşı dayanıklı dokunmamış kumaşlar Mayıs 2024 

2010635 
 
ISO 9073-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Dokunmamış kumaşların çekme özellikleri Mayıs 2024 

2010734 
 
ISO 13934-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme özellikleri - şerit yöntemi Mayıs 2024 

2010837 
 
ISO 13934-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme özellikleri - kepçe yöntemi Mayıs 2024 

2010778 
 
ISO 13937-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma özellikleri - Elmendorf yöntemi Mayıs 2024 

2010800 
 
ISO 13937-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma özellikleri - pantolon şeklindeki numune Mayıs 2024 

2010801 
 
ISO 13937-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma özellikleri - kanat şeklindeki numune Mayıs 2024 

2010802 
 
ISO 12947-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aşınma direnci - Martindale Mayıs 2024 

2010637 
 
ISO 12947-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aşınma direnci Martindale (kütle kaybı) Mayıs 2024 

2010803 
 
ISO 12945-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Boncuklanma özellikleri - Boncuklanma kutusu Mayıs 2024 

2010804 
 
ISO 12945-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Boncuklanma özellikleri - Martindale Mayıs 2024 

2010841 
 
ISO 13936-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 
(ISO) 

İpliklerin kayma direnci - Sabit dikiş 
Açılış Mayıs 2024 

2011103 
 
ISO 13936-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

İpliklerin kayma direnci - Sabit yük Mayıs 2024 

2010072 
 
ISO 13935-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Maksimum kuvvet dikişi (şerit yöntemi) Mayıs 2024 

2011177 
 
ISO 13935-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Maksimum kuvvet dikişi (kavrama yöntemi) 
[YENİ!] 

Mayıs 2024 

2010842 
 
ISO 13938-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Patlama mukavemeti ve patlama distansiyonu Mayıs 2024 

2010751 
 
ISO 3071 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Tekstillerin PH değeri Mayıs 2024 

2010973 
 
DIN 54278-1 Organik çözücülerde çözünen 

malzemelerin tayini Mayıs 2024 

[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


32 Yeterlilik testleri - Tekstil 
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Tekstiller - Kumaş özellikleri - bölüm II 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2011178 
 
ISO 16322-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yıkamadan sonra spirallik [YENİ!] Mayıs 2024 

2011179 
 
ISO 15487 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kendini düzleştirme davranışı [YENİ!] Mayıs 2024 

Tekstil - Otomotiv testleri 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010669 
 
PV 2034 Serisi Yüzer Silindir Soyulma Testi Ocak 2024 

2010679 
 
PV 3906 Serisi Aşınma Davranışı Mayıs 2024 

2010681 
 
PV 3908 Serisi Aşınma Direnci Mayıs 2024 

2010683 
 
PV 3909 Serisi Statik ve Kalıcı Uzama Mayıs 2024 

2010685 
 
PV 3922 Serisi Yağ ve Su İtici Davranış Mayıs 2024 

2010689 
 
PV 3955 Serisi Trim Kapak Malzemesi - Dikiş Kayma 

Direnci Ocak 2024 

2010691 
 
PV 3961 Serisi Trim Kapak Malzemesi - Kanca Bağlantı Elemanı 

Testi 
Ocak 2024 

Tekstiller - Elyaf karışımlarının tayini 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010974 
 
belirtilmemiş Bir lif karışımının kalitatif tayini Mayıs 2024 

2010737 
 
ISO 1833-11 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bir lif karışımının kantitatif tayini (PES-CO) 
Mayıs 2024 

 
2010776 

 
ISO 1833-12 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bir elyaf karışımının kantitatif tayini (Akrilik 
elyaflar) 

 
Mayıs 2024 

 
2010738 

 
ISO 1833-4 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bir lif karışımının kantitatif tayini (Protein lifleri)  
Mayıs 2024 

2010739 
 
ISO 1833-6 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bir elyaf karışımının kantitatif tayini (Viskon 
elyaflar) Mayıs 2024 

2010740 
 
ISO 1833-7 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Bir elyaf karışımının kantitatif tayini (Poliamid 
elyaflar) Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


33 Yeterlilik testleri - Tekstil 
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Tekstil - Fonksiyonel özellikler 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010805 Dağınık / 8° 
geometri Renk ölçümü - ΔE, ΔL, Δa, Δb Mayıs 2024 

2010806 
 
Acc. Bütüne Beyazlık ölçümü Mayıs 2024 

2010839 
 
ISO 811 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Hidrostatik basınç testi Mayıs 2024 

2010840 ISO 5077 Kalite 
Yönetim Sistemi | 
ISO 6330 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yıkamada boyutsal değişim 
(kurutma yöntemi F) Mayıs 2024 

2010807 
 
ISO 15797 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Endüstriyel yıkama ve renk değişimi 
(yöntem 2 perasetik asitli ağartıcı) Mayıs 2024 

2010832 
 
ISO 9237 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kumaşların hava geçirgenliği Mayıs 2024 

2010995 
 
ISO 11092 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Termal ve su buharı direnci Mayıs 2024 

2010237 
 
ASTM E96 (BW) Su Buharı İletimi (WVT) Mayıs 2024 

2010074 ISO 4920 / ISO 
Sertifikası 
AATCC 22 

Püskürtme testi - yüzey ıslatma Mayıs 2024 

2010319 
 
EN 29865 Bundesmann Yağmur duşu testi Mayıs 2024 

2010092 
 
ISO 14419 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yağ iticilik Mayıs 2024 

2010514 
 
EN 13758-1 Güneş UV koruyucu özellikleri Mayıs 2024 

Tekstiller - yanma davranışı 
 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010808 DIN 75200/ 
FMVSS 302 Tekstillerin yanma hızı Mayıs 2024 

2011175 UN/ECE R118 
Ek 8 Dikey yanma hızı [YENİ!] Mayıs 2024 

2011176 
 
ISO 6941 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yanma davranışı: dikey olarak yönlendirilmiş 
numuneler 
[YENİ!] 

Mayıs 2024 

Bireysel lifler 
 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010975 
 
ISO 1973 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Doğrusal yoğunluk 
(4,4dtex - 15dtex) Mayıs 2024 

2010976 
 
ISO 5079 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kopma kuvveti ve kopma uzaması 
(4,4dtex - 15dtex) Mayıs 2024 

 



34 Yeterlilik testleri - Tekstil 
Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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Tekstil - Renk haslığı 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010809 
 
ISO 105-B02 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işığa karşı renk haslığı - Xenon arc Ekim 2024 

2010810 
 
ISO 105-B04 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işığa karşı renk haslığı - Xenon arc Ekim 2024 

2010510 
 
ISO 105-B07 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Işığa karşı renk haslığı - suni terleme Ekim 2024 

2010833 
 
ISO 105-C06/C2S Yıkamaya karşı renk haslığı 60° Ekim 2024 

2010735 
 
ISO 105-X12 Kalite 
Değerleri 

Sürtünmeye karşı renk haslığı - Crockmeter Ekim 2024 

2010834 
 
ISO 105-C08 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yıkamaya Karşı Renk Haslığı Ekim 2024 

2010629 
 
ISO 105-C10 
Sertifikası 

Sabun veya sabun ve soda ile yıkamaya karşı 
renk haslığı Ekim 2024 

2010835 
 
ISO 105-D01 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kuru temizlemeye karşı renk haslığı Ekim 2024 

2010512 
 
ISO 105-D02 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sürtünmeye karşı renk haslığı - organik 
çözücüler 

Ekim 2024 

2010752 
 
ISO 105-E01 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Suya karşı renk haslığı Ekim 2024 

2010223 
 
ISO 105-E02 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Deniz suyuna karşı renk haslığı Ekim 2024 

2010229 
 
ISO 105-E03 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Klorlu suya karşı renk haslığı Ekim 2024 

2010736 
 
ISO 105-E04 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Terlemeye karşı Renk Haslığı Ekim 2024 

2010992 
 
ISO 105-E06 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Lekelenmeye karşı renk haslığı: Alkali Ekim 2024 

2010633 
 
ISO 105-N01 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Ağartmaya karşı renk haslığı; Hipoklorit Ekim 2024 

2010917 
 
ISO 105-N02 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Ağartmaya karşı renk haslığı; Peroksit Ekim 2024 

2010993 
 
ISO 105-P01 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kuru ısı ile renk haslığı Ekim 2024 

2010231 
 
ISO 105-X05 Kalite 
Ölçüm Sistemi 

Organik çözücülere karşı renk haslığı Ekim 2024 

2010235 
 
ISO 105-X11 Kalite 
Değerleri 

Sıcak preslemeye karşı renk haslığı Ekim 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
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Yeterlilik testleri - Deri 
 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 

Deri 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010770 DBL 5307 FMVSS 

302 

 
Deri yanma oranı 

 
Nisan 2024 

 
2011038 

 
ISO 105-B02 Kalite 
Yönetim Sistemi 

 
Işığa karşı renk haslığı - Xenon arc [YENİ!] 

 
Nisan 2024 

2010028 
 
ISO 3376 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme testi (mukavemet, uzatma) Nisan 2024 

2010030 
 
ISO 3377-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma yükü - tek kenar yırtılması Nisan 2024 

2010032 
 
ISO 3377-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma yükü - çift kenar yırtılması Nisan 2024 

2010066 
 
ISO 2589 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kalınlık Nisan 2024 

2010713 
 
ISO 11640 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sürtünme döngülerine karşı renk haslığı Nisan 2024 

2010709 
 
ISO 17186 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yüzey kaplama kalınlığı Nisan 2024 

2010516 
 
VDA 270 Serisi Koku testi (varyant D4 ve D5) Nisan 2024 

2010645 
 
ISO 4045 Kalite 
Yönetim Sistemi 

pH değeri ve fark rakamı Nisan 2024 

2010643 
 
ISO 11641 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Terlemeye karşı renk haslığı Nisan 2024 

2010647 
 
ISO 11642 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Suya karşı renk haslığı Nisan 2024 

2011173 
 
ISO 14268 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Su buharı geçirgenliği [YENİ!] Nisan 2024 

2010695 
 
PV 3968 Serisi Kirlenme Davranışı Nisan 2024 

 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

Kimyasal deri testi için Yeterlilik Testleri "tüketim malları" kataloğunda veya çevrimiçi katalogda bulunabilir: 
örneğin metal içeriği, koruyucular, formaldehit, klorofenoller, uçucu maddeler, organotin bileşikleri 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
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Yeterlilik testleri - Tekstil 
Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 

Kaplamalı kumaşlar 

 
 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010990 
 
ISO 32100 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Esneme direnci (fleksometre yöntemi) Mayıs 2024 

2010991 
 
ISO 1421 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Çekme mukavemeti ve kopma uzaması Mayıs 2024 

2011050 
 
ISO 2411 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kaplama yapışması Mayıs 2024 

2010631 
 
ISO 4674-1 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Yırtılma direnci (yöntem B) Mayıs 2024 

2010150 
 
ISO 2286-3 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kalınlık Mayıs 2024 

2010086 
 
ISO 7854-A Kalite 
Yönetim Sistemi 

Esneme nedeniyle hasara karşı direnç (De 
Mattia) 

Mayıs 2024 

2010088 
 
ISO 7854-C Esneme nedeniyle hasara karşı direnç 

(buruşma/esneme) 
Mayıs 2024 

2010090 
 
ISO 5470-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Aşınma direnci (Martindale) Mayıs 2024 

 

Kimyasal tekstil testleri: 

 
 

Mikrobiyoloji tekstil 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010076 
 
AATCC 100 Antimikrobiyal Kumaş Testi Mayıs 2024 

2010078 
 
AATCC 147 Antibakteriyel Paralel Çizgi Mayıs 2024 

2010080 ISO 20743 / ISO 
20743 / 
AATCC 90 

Antibakteriyel Aktivite Mayıs 2024 

2010082 
 
EN 16615 Serisi 4-Alan Testi / Mikrobiyal İndirgeme Tekstili Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

Kimyasal tekstil testleri için daha fazla yeterlilik testi, "tüketim malları" kataloğunda veya çevrimiçi 
katalogda bulunabilir: 
örneğin ağır metaller, formaldehit, alev geciktiriciler, azo boyalar, pestisitler, klorofenoller, ftalatlar, PAH, 
organotin bileşikleri 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


Yeterlilik testleri - Kişisel 
koruyucu donanım (KKD) 36 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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Koruyucu giysiler (genel) 

 

Koruyucu ve tıbbi eldivenler 
2010639 

 
EN 388 Mekanik riskler Mayıs 2024 

2011036 
 
ISO 13997 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Kesilmeye karşı direnç Mayıs 2024 

2011180 
 
ISO 21420 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Uzunluk ve parmak becerisi [YENİ!] Mayıs 2024 

2011037 
 
EN 455-2 Serisi Medikal eldivenler - Boyutlar [YENİ!] Mayıs 2024 

Filtreli yarım maskeler 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010551 
 
EN 149+A1 Partikül filtresi penetrasyonu (EN 13274-7) Mayıs 2024 

 
2010321 

 
EN 14683 Serisi Yüz maskeleri - bakteri filtresi verimliliği / basınç 

farkı 

 
Mayıs 2024 

 
2010621 

 
EN 14683 Serisi 

 
Yüz maskeleri - Sıçrama Direnci (ISO 22609) 

 
Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010094 
 
EN 863 Standardı Delinme direnci Mayıs 2024 

2010096 
 
EN 1149-1 Yüzey direnci Mayıs 2024 

2010098 
 
EN 1149-2 Dikey direnç Mayıs 2024 

2010100 
 
EN 1149-3 Şarj azalması Mayıs 2024 

2010102 
 
ISO 15025 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Sınırlı alev yayılımı Mayıs 2024 

2010104 
 
ISO 9185 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Erimiş metal sıçramasına karşı direnç Mayıs 2024 

2011182 
 
ISO 6530 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Malzemelerin sıvıların nüfuz etmesine karşı 
direnci 
[YENİ!] 

Mayıs 2024 

2011183 
 
ISO 17493 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Konvektif ısı direnci 
(sıcak hava sirkülasyonlu fırın) [YENİ!] Mayıs 2024 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
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Yüksek görünürlüklü giysiler (ISO 20471) 

Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010106 

 
ISO 20471 / 5.1 

Renk ölçümü (arka plan malzemesi) 
[YENİ!] 

 
Mayıs 2024 

 
2010108 

 
ISO 20471 / 6.1 

Retroreflektif malzeme (reflektif malzeme) 
[YENİ!] 

 
Mayıs 2024 

Tekstil kaynaklarından elde edilen mikroplastikler 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010625 

 
ISO 4484-1 
AATCC 
TM212 

Yıkama sırasında kumaşlardan malzeme kaybı 
[YENİ!] 

 
Mayıs 2024 

 
2011174 

 
ISO 4484-2 Kalite 
Yönetim Sistemi 

Mikroplastiklerin niteliksel ve niceliksel 
değerlendirilmesi 
[YENİ!] 

 
Mayıs 2024 

Kulak tıkacı 
Sanat. Hayır. Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2011181 

 
EN 352-2 

 
Ses azaltma [YENİ!] 

 
Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en


Yeterlilik testleri - Çevresel 
testler / EMC 38 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
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Çevresel testler 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2011035 IEC 60068-2-6 
IEC 60068-2-64 Titreşim - sinüzoidal / geniş bant rastgele 24 Şubat 

2011107 IEC 60068-2-6 
IEC 60068-2-64 

Titreşim - sinüzoidal / geniş bant rastgele 
(2. Tur) Mayıs 2024 

2011034 
 
IEC 60068-2-27 Şok Mayıs 2024 

2011194 
 
IEC 60068-2-14 

Sıcaklık değişimi 
(sıcaklık aralığı 25°C – 55°C) [YENİ!] Mart 2024 

2011195 IEC 60068-2-30 
IEC 600068-2-38 

Nemli ısı ve 
sıcaklık/nem döngüsel [YENİ!] Nisan 2024 

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 Yayılan Emisyon:  

 

2011065 

 
RTCA DO-160 (bölüm 21) 
ABD0100.1.2 (bölüm 3.4.5) 
BOEING D6-36440 

 
Radyo Frekansı 
Enerjisinin Emisyonu 

 

Mayıs 2024 

 

2011066 

 
MIL-STD461 (RE102) 
AECTP 500 (NRE02) 
VG95373-12 
(SA04G) 

 
Yayılan Emisyonlar - 
Elektrik Alanı 

 

Temmuz-24 

 

2011070 

 
IACS E10 (No. 19) 
DNV-CG-0339 (bölüm 14.11) 
Lloyd's Register No. 1 (bölüm 29) 

 
Yayılan emisyon 
(E-Field) 

 

Mayıs 2024 

 

2011072 

 
 
CISPR 25 

Yayılan emisyon 
düzenekleri - Yankısız 
oda 

 

Temmuz-24 

 

2011074 

 
 
UN ECE R10 (6.5) / (6.6) 

Geniş Bant ve Dar Bant 
elektromanyetik girişim 
(ESA) 

 

Temmuz-24 

 

2011075 

 

EMV06 Serisi 
(Ek E) 

 
Radyo uyumluluğu - 
Cihazlarda ölçüm 

 

Mayıs 2024 

 

2010931 

 
CISPR 16-2-3 
EN 55016-2-3 
EN 55011 

 

Yayılan bozulma 

 

Mayıs 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
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Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 Yayılan Duyarlılık:  

 

2011077 

 
RTCA DO-160 (bölüm 20) 
ABD0100.1.2 (bölüm 3.3.3) 
BOEING D6-36440 

 
Radyo Frekansı 
Duyarlılığı (Radiated) 

 

Mayıs 2024 

 

2011078 

 

MIL-STD461 (RS103) 
AECTP 500 (NRS02) 

 
Yayılan duyarlılık - 
elektrik alanı 

 

Temmuz-24 

 

2011080 

 
 
VG95373-13 (SF03G) 

 
Yayılan rahatsızlıklara 
karşı bağışıklık 

 

Temmuz-24 

 

2011082 

 
IACS E10 (No. 14) 
DNV-CG-0339 (bölüm 14.8) 
Lloyd's Register No. 1 (bölüm 24) 

 
Yayılan Radyo Frekansı 
Alanlarına Karşı 
Bağışıklık 

 

Mayıs 2024 

 

2011084 

 
 
ISO 11452-2 Kalite Yönetim Sistemi 

Elektriksel bozulmalar - 
Emici astarlı korumalı 
muhafaza 

 

Temmuz-24 

 

2011085 

 
 
UN ECE R10 (6.8) 

Bağışıklık (ESA) - 
elektromanyetik 
radyasyonsuz alan 

 

Temmuz-24 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 

https://odin.drrr.de/catalog/?lang=en
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Elektromanyetik uyumluluk (EMC) 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 İletilen Emisyon / bozulma:  

 
2011054 

 
CISPR 16-2-1 
EN 55016-2-1 
EN 55011 

 
İletilen rahatsızlık 

 
Eylül 2024 

 
2011055 

 
IEC 61000-4-2 

 
Elektrostatik deşarj bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2010933 

 
IEC 61000-4-3 Radyasyonlu, radyo frekansı, elektromanyetik 

alan bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2011057 

 
IEC 61000-4-4 

 
Elektriksel hızlı geçici bağışıklık 

 
Eylül 2024 

 
2011058 

 
IEC 61000-4-5 

 
Dalgalanma bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2011059 

 
IEC 61000-4-6 İletilen bozulmalara karşı bağışıklık (radyo 

frekansı alanları) 

 
Eylül 2024 

 
2011060 

 
IEC 61000-4-8 

 
Güç frekansı manyetik alan bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2011061 

 
IEC 61000-4-9 

 
Darbe manyetik alan bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2011062 

 
IEC 61000-4-10 

 
Sönümlü salınımlı manyetik alan bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
2011063 

 
IEC 61000-4-11 Voltaj düşüşleri, kısa kesintiler, voltaj 

değişimleri bağışıklığı 

 
Eylül 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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41 Yeterlilik testleri - Yapı malzemeleri 
 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Sertleşmiş beton 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010288 EN 12390-3 
EN 12390-7 Yoğunluk / Basınç dayanımı Aralık 2024 

2010290 
 
EN 12390-5 Eğilme dayanımı 

(2 noktalı yükleme uygulaması) Aralık 2024 

2010589 
 
EN 12390-6 Çekme yarma mukavemeti Aralık 2024 

2010591 
 
EN 12390-8 Basınç altında suyun nüfuz etme 

derinliği Aralık 2024 

 
2010274 

 

EN 12390-9 Donma çözülme direnci-ölçekleme 
(plaka yöntemi) 

 
Aralık 2024 

2010205 
 
EN 14629 Sertifikası Klorür içeriği Aralık 2024 

 
2010270 

 
EN 450-1 Uçucu kül - Reaktif CaO'nun kütle 

yüzdesi 

 
Aralık 2024 

Taze beton 
[Katılımcı tarafından numune hazırlama] 

 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010593 

 
 
EN 12350-4,-5,-6,-7 

Sıkıştırılabilirlik derecesi, akış 
tablası testi, yoğunluk ve hava 
içeriği - basınç yöntemleri [YENİ!] 

 
Aralık 2024 

 
Çimento 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010284 
 
EN 196-1 Mukavemet tayini Kasım-24 

2010266 
 
EN 196-2 Klorür içeriği Kasım-24 

2010268 
 
EN 196-2 Ateşleme kaybı Kasım-24 

2010569 
 
EN 196-2 Toplam sülfat içeriği Kasım-24 

2010595 
 
EN 196-3 Ayar süreleri / sağlamlık Kasım-24 

2010597 
 
EN 196-6 Incelik Kasım-24 

2011184 
 
EN 196-10 Suda çözünür krom (VI) Kasım-24 

2011039 
 
EN 12467 

Fiber-çimento düz levhalar - 
yoğunluk 
ve bükme [YENİ!] 

Kasım-24 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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42 Yeterlilik testleri - Yapı malzemeleri 
 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Duvarcılık harcı 
[Katılımcı tarafından numune hazırlama] 

 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010599 
 
EN 1015-1 Partikül boyutu dağılımı (elek analizi 

ile) Aralık 2024 

 
2010601 

 
EN 1015-3, -6, -7 Taze harcın kıvamı, kütle 

yoğunluğu ve hava içeriği 

 
Aralık 2024 

 
2010276 

 
EN 1015-10 

 
Kuru kütle yoğunluğu 

 
Aralık 2024 

 
2010298 

 
EN 1015-11 

 
Eğilme ve basınç dayanımı 

 
Aralık 2024 

 
2010300 

 
EN 1015-12 Sertleştirilmiş harçların yapışma 

mukavemeti 

 
Aralık 2024 

 
Şap harcı 
[Katılımcı tarafından numune hazırlama] 

 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

 
2010302 

 
EN 13892-2 

 
Eğilme ve basınç dayanımı 

 
Aralık 2024 

 
Yığma birimler [YENİ!] 

Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010603 
 
EN 772-1 Basınç dayanımı Kasım-24 

2010605 
 
EN 772-21 Soğuk su emilimi ile su emilimi Kasım-24 

Mineral yapı malzemeleri 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü Dönem 

2010571 
 
ISO 12570 Kalite Yönetim Sistemi Nem içeriği - yüksek sıcaklıkta 

kurutma Aralık 2024 

2010573 
 
ISO 12571 Kalite Yönetim Sistemi Higroskopik sorpsiyon özellikleri Aralık 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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43 Yeterlilik testleri - Yapı malzemeleri 
 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Toplayan 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010611 
 
EN 933-1 Serisi Partikül boyutu dağılımı - Eleme 

yöntemi Kasım-24 

2010613 
 
EN 933-4 Serisi Parçacık şekli - Şekil indeksi Kasım-24 

2011185 
 
EN 933-9 Para cezaları - Metilen mavisi testi 

[YENİ!] 
Kasım-24 

2011186 
 
EN 933-10 İnce taneler - Dolgu agregalarının 

derecelendirilmesi 
[YENİ!] 

Kasım-24 

2010575 
 
EN 1097-3 Gevşek kütle yoğunluğu ve 

boşluklar 
Kasım-24 

2010579 
 
EN 1097-6 Partikül yoğunluğu ve su emilimi Kasım-24 

2010581 
 
EN 1744-1 (cl. 7) Suda çözünür klorür tuzları - 

Volhard yöntemi Kasım-24 

2011187 
 
EN 1744-1 (cl. 8) Suda çözünür klorür tuzları - 

potansiyometri [YENİ!] Kasım-24 

2010583 
 
EN 1744-1 (cl. 11+12) Toplam kükürt içeriği, Asitte 

çözünür sülfatlar Kasım-24 

Bitümlü Karışımlar ve Bitüm 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2011191 
 
EN 12697-1 Bitümlü karışımlar - Çözünür 

bağlayıcı içeriği [YENİ!] Aralık 2024 

2011192 
 
EN 1426 Sertifikası Bitüm - iğne penetrasyonu 

[YENİ!] Aralık 2024 

2011193 
 
EN 1427 Serisi Bitüm - yumuşama noktası [YENİ!] Aralık 2024 

2011197 
 
EN 12697-6 Bitümlü numunelerin kütle 

yoğunluğu (Prosedür B) [YENİ!] Aralık 2024 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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44 Genel şartlar ve koşullar 

© DRRR rev.: 26.10.2023 (değişiklikler saklıdır!) 

 

 

Kayıt için info@usbcertification.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 
 

Isı yalıtım malzemesi 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010587 
 
ISO 29470 Kalite Yönetim Sistemi Isı yalıtım ürünleri - Görünür 

yoğunluk Aralık 2024 

2010607 
 
EN 1607 Serisi Yüzlere dik çekme mukavemeti Aralık 2024 

2011040 
 
EN 12089 Serisi Bükme davranışı [YENİ!] Aralık 2024 

2011041 
 
ISO 29466 Kalite Yönetim Sistemi 

Isı yalıtım ürünleri - Kalınlık [YENİ!] 
Aralık 2024 

2010609 
 
ISO 29469 Kalite Yönetim Sistemi Sıkıştırma davranışı Aralık 2024 

2010286 
 
EN 29052-1 Dinamik rijitliğin akustik tayini Aralık 2024 

2010280 
 
EN 12667 Isı transferi Aralık 2024 

2011188 
 
ISO 16535 Kalite Yönetim Sistemi Daldırma ile uzun süreli su emilimi 

(2A) [YENİ!] Aralık 2024 

2011189 
 
EN 1604 Sertifikası Boyutsal kararlılık [YENİ!] Aralık 2024 

2011190 
 
EN 12086 Sertifikası Su buharı iletimi [YENİ!] Aralık 2024 

Diğer yapı malzemesi 
Sanat. 
Hayır. 

Standart Yeterlilik testi türü [A] Dönem 

2010282 
 
EN ISO 15148 Kısmi daldırma ile su emme 

katsayısı Kasım-24 

 
[A] = Akredite ve akredite olmayan statü için lütfen Çevrimiçi portala (ODIN) bakın. 
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